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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ АЛКИЛИРОВАНИЯ п-КРЕЗОЛА 

СТИРОЛОМ В ПРИСУТСТВИИ СУЛЬФОКАТИОНИТНОГО 

КАТАЛИЗАТОРА 

 

Защита полимерных материалов от термо- и светостарения является 

актуальной экономической и экологической проблемой [1]. Потребность в 

эффективных стабилизаторах непрерывно растет из года в год в связи с 

увеличением производства полимерных материалов различного назначения.  

Как известно, среди вырабатываемых в промышленном масштабе 

стабилизаторов большой объем приходится на экранированные фенолы, 

содержащие в структурах объемные заместители, и аминные соединения, в 
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частности, ароматические амины. Механизм их действия сложен и в первую 

очередь сводится к обрыву реакционноспособных радикалов с образованием 

нереакционноспособных продуктов (их принято считать первичными 

стабилизаторами – антиоксидантами).  

В составах полимерных материалов используются и различные серу- и 

фосфорсодержащие соединения (вторичные стабилизаторы), действие 

которых в основном сводится к разложению гидропероксидов при их 

образовании в результате окислительных процессов [2]. 

Нами с целью получения фенольного антиоксиданта была исследована 

реакция алкилирования п-крезола стиролом в присутствии 

сульфокатионитного катализатора КУ-23. Реакция проводилась в среде  

о-ксилола при различных мольных соотношениях п-крезол: стирол, 

температуре от 110 до 1300С и количестве катализатора 3-5% на смесь 

реагирующих веществ. Соотношение последних к растворителю (о-ксилолу), 

1:2 мас.  

Было установлено, что наилучшими условиями образования конечных 

соединений – моно- и дизамещенных производных крезола можно считать: 

температуру 1200С, соотношение 1:2 моль и продолжительность реакции 3 

час.  

В этих условиях образуется смесь продуктов моно- и диалкилирования. 

Общий выход их составляет 88-90%). Катализатор можно повторно 

использовать.  

Лабораторными исследованиями (в составе полистирола) показано, что 

они значительно улучшают его антиокислительные свойства и их можно 

рекомендовать в качестве малотоксичного стабилизатора.  
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